
№(号) サイズ（mm） 入数（枚）/ｹｰｽ

9 150×250 5,000

10 180×270 5,000

11 200×300 5,000

12 230×340 3,000

13 260×380 3,000

14 280×410 3,000

15 300×450 3,000

16 340×480 2,000

17 360×500 2,000

18 380×530 2,000

19 400×550 2,000

20 460×600 1,000

■チューブ物性試験データ

種類 優ポリ サンプル

№11

ＭＩＮ 20

ＭＡＸ 24

ＡＶＥ 22.0

ＭＤ 530

ＴＤ 370

ＭＤ 560

ＴＤ 990

ＭＤ 4.7

ＴＤ 286.2

kg・cm 6.7

■優ポリ規格表(厚み 0.022mm）

引裂強度

衝撃強度(ｲﾝﾊﾟｸﾀｰ)

項目

※ 試験データの数値は計測値であり、保証値ではありません。

μｍ

kg/cm
２

％

kg/cm

厚み

引張強度

引張伸度


